
 
ÒÓ 14-159-288-2003 
 
Òðóáû ñòàëüíûå áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå èç ñòàëè 17Ã1. (íàçíà÷åíèå ÀâòîÂÀÇ) 
 
Íàðóæíûé äèàìåòð: 19; 22; 25 ìì  
 
Òîëùèíà ñòåíêè: 2,5; 2,8; 3 ìì 
 
Ïðèìå÷àíèÿ: 

1. Ìàðêà ñòàëè - 17Ã1. 
2. Ìàññà òðóá ðàñ÷èòûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ òðóáíîãî êàëüêóëÿòîðà 
3. Âåëè÷èíà îáåçóãëåðîæåííîãî ñëîÿ íà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè òðóáû íå áîëåå 0,1 ìì 
4. Òðóáû ïðîõîäÿò èñïûòàíèå íà ñïëþùèâàíèå, ðàçäà÷ó. 

Ñîðòàìåíò 
Äèàìåòð, ìì Ñòåíêà, ìì Äëèíà, ìì 

19 3,0 5000 
22 2,5 5350 
22 2,8 5350 
25 3,0 5000 

 
 
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà 

Ìàðêà 
ñòàëè 

Âðåìåííîå 
ñîïðîòèâëåíèå, Í/ìì

2
 

Ïðåäåë 
òåêó÷åñòè, 
Í/ìì

2
 (min) 

Îòíîñèòåëüíîå 
óäëèíåíèå, % 

(min) 

Òâåðäîñòü, ÍÂ 

17Ã1 510 - 610 345 23 82 
 
 
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (%, ìàêñèìóì) 

ìàðêà 
ñòàëè 

C Si Mn Cr Ni Mo S P Cu N 

17Ã1 0,20 0,55 1,6 0,30 - - 0,035 0,035 - - 
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